Vue artistique d'un bloc
de verre. Aprés examen
de divers composés
solides cristallins,

le verre borosilicaté

a été choisi pour
confiner la trentaine de
radionucléides présents
dans les solutions

de produits de fission
issues du traitement
des combustibles usés.

Les opérations de conditionnement des déchets
consistent a traiter le déchet pour le mettre sous
une forme ultime adaptée a sa gestion future. Le colis
de déchet final assure un conditionnement des déchets
sous une forme stable, solide, monolithique et possede
des propriétés mécaniques qui satisfont aux exigences
de manutention, de transport, d’entreposage et
de stockage (encadré C, Qu’y a-t-il entre le déchet et
Penvironnement ?,p.28).

Plusieurs procédés et matrices de conditionnement
sont étudiés par le CEA et mis en ceuvre a une échelle
industrielle en France, mais aussi de par le monde.
1l s’agit de la cimmentation pour les boues, les concen-
trats d’évaporation, les cendres d’incinération, les
résines échangeuses d’ions..., du bitumage, notam-
ment pour Penrobage de boues et de concentrats
d’évaporation résultant du traitement des effluents
liquides, et delavitrification pour le confinement des
solutions de produits de fission (PF).

La cimentation est le procédé de conditionnement le
plus ancien et le plus répandu en France et a 'étran-
ger pour les déchets de faible et moyenne activité (FMA)
produits par les centrales nucléaires, les usines de trai-

Des conditionnements siirs
obtenus par des procédes
en constante amelioration

Les conditionnements actuels de déchets ont fait la preuve de leur efficacité a Uéchelle
industrielle. D'importants progres n’en sont pas moins réalisés dans la mise en ceuvre
de procédés plus polyvalents et capables de réduire encore le volume de ces déchets.

tement des combustibles usés et les centres de recher-
che. Les ciments réunissent en effet de nombreux fac-
teurs favorables : disponibilité, cotit modeste, simpli-
cité de mise en ceuvre, bonne résistance mécanique et,
en général, stabilité dans le temps. De plus, leur basi-
citéapres durcissement permet d’insolubiliser un grand
nombre de radionucléides.

La cimentation est utilisée pour bloquer des déchets
solides massifs ainsi que pour enrober des déchets en
solution ou sous forme pulvérulente, tels les concen-
trats d’évaporation, les boues de co-précipitation chi-
mique issues des stations de traitement des effluents
liquides, les résines échangeuses d’ions employées pour
filtrer les eaux de piscines, les déchets pulvérulents
résultant du traitement des combustibles usés de la
filiere UNGG (voir 'encadré 1 de Les recherches pour
la gestion des déchets radioactifs : un processus de pro-
gres continu, p.4)...

Le conditionnement par cimentation est généralement
pratiqué a proximité des lieux de production des déchets,
soit par malaxage en conteneur, soit par des procédés
continus. Dans le premier processus, le ciment, le déchet
etles additifs sont alimentés séparément dans le conte-
neur, malaxés de fagon a obtenir un mélange homo-
gene, puis laissés au repos jusqu’a la prise. Le conte-
neur est alors couvert, scellé, controlé et éventuellement
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décontaminé avant d’étre transporté jusqu’a l'entre-
posage. Pour la seconde méthode, le ciment, le déchet
et les additifs sont dosés séparément et introduits
dans un malaxeur. Le mélange obtenu est ensuite
déversé dans le conteneur. Apres remplissage, le conte-
neur est scellé, décontaminé et transporté jusqu’a
I'entreposage (figure 1).

Des recherches sur les matrices d’enrobage sont condui-
tes, pour la majorité en coopération avec les produc-
teurs de déchets, dans le but d’accroitre le taux d’in-
corporation des déchets et d’améliorer les performances
de confinement des enrobés produits, tout en tenant
compte de deux facteurs : Paugmentation significative
duvolume du déchet apres conditionnement (en géné-
ral multiplié par un facteur voisin de 2) et la possibi-
lité d’interactions entre des constituants du déchet et
les phases cimentaires, pouvant perturber 'hydrata-
tion de la matrice et donc affecter la pérennité des maté-
riaux obtenus.

Pour pallier ces inconvénients, de nouvelles formula-
tions de ciments de type sulfo-alumineux, présentant
une meilleure compatibilité avec certains déchets que
les ciments classiques de type silico-calcique, ont été
étudiées. Les ciments sulfo-alumineux sont obtenus en
deux étapes, d’abord par calcination a 1300-1350°C
de calcaire, bauxite, gypse, et éventuellement de rési-
dus industriels valorisables (cendres volantes, laitier de
haut fourneau...), puis par co-broyage avec du gypse.
Par hydratation, ils conduisent majoritairement a la
formation d’ettringite (3Ca0.Al,05.3CaS0,.32H,0)
et/ou de monosulfoaluminate de calcium hydraté
(3Ca0.AL,05.CaS0O,.12H,0) et en plus faible quantité
a celle de silicates et d’aluminates de calcium hydratés.
Les déchets résultant du traitement des effluents liqui-
des présentent généralement une chimie complexe et
peuvent posséder des concentrations élevées en bora-
tes (ions B(OH);) et sulfates (ions SOF"). Leur enrobage
dans un ciment usuel de type silico-calcique est source
de difficultés importantes. En effet, les borates inhibent
la prise du liant et les sulfates peuvent étre a origine
d’un gonflement et de la fissuration du matériau durci,
suite a la formation différée d’ettringite. Il est donc sou-
vent nécessaire de réaliser un prétraitement des déchets
pour limiter leur interaction avec le ciment, ce qui com-
pliquele procédé et accroit le volume de déchets a condi-
tionner, du fait de 'ajout de réactifs de prétraitement.

Colis de déchets cimentés.

malaxeur i i
vis sans fin pour

alimentation en ciment

effluent doseur

t
liquide surnagean
-

trémie
résines ;-
échangeuses
d’ions
réservoirs
de déchets

trappe de vidange

du malaxeur tapis roulant

Figure 1.

Schéma de Lunité de cimentation de résines échangeuses d’ions. Aprés décantation,
les résines sont transférées dans le malaxeur et mélangées avec le ciment.

L'enrobé est ensuite déversé dans le conteneur par une trappe située sous le malaxeur.

Les ciments sulfo-alumineux non expansifs pourraient
constituer une alternative intéressante dans la mesure
outils meénent par hydratation a la formation, desle pre-
mier jour, d’ettringite et/ou de monosulfoaluminate
capables d’incorporer les sulfates et borates du déchet
dans leur structure. Des essais en laboratoire réalisés
avec un ciment sulfo-alumineux, en remplacement par-
tiel du ciment usuel, et un déchet synthétique, composé
d’une boue de co-précipitation chimique mélangée a
un concentrat d’évaporation avec des concentrations
respectives en sulfates etbore de 16 g/L et 5,5 g/L, condui-
sent a des progres significatifs. Les borates ne bloquent
pas la prise du liant sulfo-alumineux, le déchet peut
étre cimenté sans traitement préalable et le taux d’in-
corporation massique du déchet peut étre multiplié
par un facteur 1,8 (taux massique de 56 %). En outre,
90 % des sulfates et du bore apportés par le déchet res-
tent piégés dans la fraction solide, comme I'a révélé un
test de lixiviation effectué a température ambiante sur
I'enrobé broyé, montrant ainsi leur bonne participa-
tion aux réactions d’hydratation du liant.
Lutilisation de ce type de ciment en remplacement des
ciments usuels ne nécessite pas de modifier les instal-
lations de cimentation existantes. Cette voie sera donc
poursuivie pour améliorer les formulations des maté-
riaux, étendre leur domaine d’application et évaluer le
comportement along terme des enrobés. Ils pourraient
en particulier offrir des perspectives intéressantes pour
le conditionnement des métaux lourds.

Le bitumage, un procédé éprouvé

Le bitumage, amplement utilisé en France pour condi-
tionner en ligne des boues de co-précipitation chi-
mique, résultant des traitements d’insolubilisation
d’effluents, ou des concentrats d’évaporation, issus du
traitement thermique des effluents, est un procédé
éprouvé qui bénéficie d’un large retour d’expérience.
11 consiste @ mélanger a chaud les déchets sous forme
de boue a du bitume. Le mélange obtenu est déshy-
draté et coulé dans un conteneur ou il est refroidi.
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Les colis de boues
bitumées contiennent des
boues de co-précipitation
chimique incorporées
dans du bitume et mises
dans un fit métallique.

Lenrobage bitume assure a la fois la déshydratation du
déchet, sa dispersion homogene et 'immobilisation
des radionucléides au sein de la matrice. Ce procédé a
été développé en France dés les années 60. Sa mise en
ceuvre industrielle en ligne s’est faite en 1966 a Marcoule,
dans la station de traitement des effluents, et en 1989
a La Hague, dans l'atelier STE3 (figure 2).

La matrice bitume est élaborée par distillation de bruts
pétroliers. Deux types de bitume sont essentiellement
employés : les bitumes purs ou de distillation directe
résultant du raffinage de bruts pétroliers, et les bitu-
mes oxydés ou soufflés obtenus par oxydation ména-
gée al'air d’huiles lourdes ou de résidus de distillation
du pétrole. A ce jour, des dizaines de milliers de futs
debitume ont été produits, principalement a Marcoule
et La Hague, pour le bitumage de boues de
co-précipitation chimique en utilisant un
bitume de distillation directe.

Dans le cadre d’une gestion des effluents
visant 2 minimiser le nombre et la variété
des colis de déchets produits, le bitumage est
aujourd’hui réservé aux effluents sodés (Cest-
a-dire contenant du sodium Na) et a divers
effluents de laboratoire incompatibles avec
la vitrification ou la cimentation.

D’autres applications spécifiques du bitu-
mage, tirant bénéfice de I'expérience indus-
trielle acquise, sont en cours de mise en ceuvre.
Ainsi, exploitation entre 1966 et 1989 dela
premiére station de traitement des effluents
de La Hague, l'atelier STE2, a généré envi-
ron 9300 m’ de boues entreposées dans des

silos en attente de conditionnement. Compte tenu des
similitudes chimiques entre les boues traitées dans les
ateliers STE2 et STE3, du retour d’expérience positif
du fonctionnement de STE3 et des qualités démon-
trées de confinement du bitume, le bitumage est actuel-
lement envisagé pour le conditionnement de ces déchets
anciens (voir La gestion et le traitement des déchets
nucléaires : entre héritage et anticipation, p.26).

Une R&D importante sur cette matrice a donc été enga-
gée, afin de démontrer la maitrise de la stireté du pro-
cédé et d’optimiser les activités incorporables dans les
colis pour réduire le nombre de colis a produire. Le
premier objectif s’est traduit par la mise en place d'une
démarche robuste permettant de prévenir tout risque
d’incident lors de I'élaboration et du refroidissement
du colis. En effet, la présence de composés oxydants
et réducteurs peut conduire, lors du refroidissement
des fits, a 'initiation de réactions exothermiques au
sein de enrobé. Les principaux composés réactifs aux
températures d’enrobage, sels de cobalt et nitrates, et
les cinétiques de réaction ont été identifiés. En paral-
lele, le refroidissement des flts a été modélisé en pre-
nant des valeurs pénalisantes en données d’entrée, afin
de simuler de maniére “enveloppe” la température
maximale atteinte dans le fat. Ces études permettent
de garantir dans tous les cas un domaine de fonction-
nement sr du procédé.

Souslinfluence des rayonnements alpha, béta, gamma,
le bitume subit des transformations qui se traduisent
par une modification des molécules d’hydrocarbures
accompagnée d'un dégagement de gaz de radiolyse,
essentiellement de hydrogene, pouvant étre a 'ori-

bitume

extraction
ventilation
condenseur —_ procédé
hottes de désengagement T
tensioactif boues des vapeurs

partie entrainement

mp-l I 1]

fourreaux 1 2 3 4 5

tube de coulée A/ \A

[ | [ |

l condensats

extraction
ventilation
procédé

6

Figure 2.

Schéma de L'unité d’enrobage par bitumage d’Areva a La Hague. Cette installation est constituée d’une unité de préparation et d’alimentation
en boues, d’une cuve d’agent tensioactif, d’'une installation de production et de distribution du bitume, d’'une extrudeuse Werner (représentée
ici), d’un poste de coulée, d’'un poste d’enfiitage et d’un dispositif de traitement des vapeurs et distillats.
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gine d’un éventuel gonflement de 'enrobé. La quan-
tité d’hydrogene formé dépend de l'activité contenue
dans 'enrobé. Les études expérimentales ont mis en
évidence une diminution significative de la produc-
tion d’hydrogene en présence de sels de cobalt. Apres
>étape d’identification du mécanisme et de détermi-
nation expérimentale des capacités de piégeage des sels
de cobalt, Poptimisation et la maitrise des conditions
d’élaboration des enrobés dopés en sels de cobalt ont
été menées avec succes a différentes échelles (labora-
toire, semi-industrielle, industrielle). Ce phénomene
avéré de piégeage a donc pu étre pris en compte dans
la détermination de l'activité maximale admissible des
colis de boues bitumées. Ceci permet de minimiser
d’un facteur 3 environ le nombre de fiits a produire.
Lensemble de ces résultats sert de support a la cam-
pagne expérimentale de bitumage des boues STE2
débutée fin 2005 par Areva.

Des la fin des années 50, il s’est avéré indispensable de
conditionner les déchets de haute activité (HA) issus
des opérations de traitement du combustible usé. En
effet, ces solutions de PF, bien que représentant un
volume faible, contiennent 96 % de la radioactivité.
Tres rapidement, la matrice verre s’est imposée pour
le conditionnement de ces déchets tant en France qua
"étranger (Etats-Unis, Russie, Royaume-Uni, Allemagne,
Japon...). En effet, le verre confine les radionucléides
non pas par enrobage mais grace a existence de liai-
sons chimiques avec des constituants oxydes forma-
teurs de la structure amorphe du verre.
Une premieére chaine de vitrification industrielle a ainsi
démarré en 1978 sur Marcoule ('AVM — Atelier de
vitrification de Marcoule) pour le conditionnement
des solutions de PF résultant du traitement des com-
bustibles usés des réacteurs UNGG. Six autres chaines
sont aujourd’hui en exploitation dans les ateliers R7
et T7 de La Hague, respectivement depuis 1989 et 1992,
pour la vitrification des PF provenant des réacteurs a
eau sous pression. Ces ateliers permettent de vitrifier
les solutions de PF issues des activités actuelles de trai-
tement des combustibles usés et constituent des réfé-
rences industrielles mondiales.
Le procédé continu de vitrification, actuellement mis
en ceuvre industriellement, comporte deux étapes sépa-
rées. Une étape de calcination des solutions liquides de
PF vers 400°C est suivie d’une étape de fusion vers
1100°C dans un pot métallique chauffé par induction,
dans lequel 'adjuvant de vitrification (fritte de verre)
et la solution de PF calcinée (calcinat) sont mélangés
avant d’étre coulés dans un conteneur métallique. Le
verre ainsi élaboré contient entre 12 et 18 % massiques
de déchets HA (figure 3).
En 15 ans, Pexploitation industrielle de ces ateliers a
fourni un retour d’expérience unique et a démontré
la maturité du procédé francais de vitrification. Les
matériaux et procédés doivent cependant continuer a
s’adapter en fonction des besoins, comme 'optimisa-
tion du nombre de colis de verre au regard de Iévolu-
tion des caractéristiques des combustibles traités (hauts
taux de combustion avec 'augmentation de la teneur
en émetteurs alpha dans les verres), le confinement
de solutions de PF provenant du traitement de com-
bustibles anciens et le traitement de déchets de moyenne

fritte de verre

calcinateur

four de fusion

activité (MA-VL)... (voir Des solutions industrielles
pour les déchets de haute et moyenne activité a vie lon-
gue, p.36). Pour y répondre, des expérimentations avec
des verres dopés sont effectuées et de nouvelles for-
mulations de verres, optimisées vis-a-vis de la nature
des déchets a conditionner, et de nouvelles technolo-
gies de vitrification, qui donnent acces a de plus hau-
tes températures de fusion, sont développées.

La technologie des fours a induction directe

en creuset froid

Par rapport au procédé actuel, la technologie de fusion
en creuset froid présente des avantages majeurs. Tout
d’abord, le refroidissement du four de fusion permet
la formation d’une fine couche de verre figée, qui pro-
tege le creuset et évite sa corrosion par le verre en fusion.
Ensuite, le chauffage par induction directe dans le bain
de verre fondu autorise des températures d’élabora-

solution de PF ¢

CEA

Figure 3.
Le procédé actuel de
vitrification en deux étapes.

Coulée de verre, élaboré
par le procédé actuel de
vitrification en deux étapes,
dans un conteneur.
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La vitrificationgar induction directe

en creuset froi

La fusion par induction directe consiste a placer le verre a chauffer dans un
champ électromagnétique alternatif créé par un inducteur. Ce champ génere
des courants induits qui dissipent de l'énergie par effet Joule dans le maté-
riau, ce qui engendre sa fusion. Dans linduction directe, il s'agit de chauffer
directement le matériau a fondre sans chauffer le creuset. Ce dernier est au
contraire refroidi par une circulation d’eau et sectorisé pour assurer une
relative transparence au champ électromagnétique.

couche de
produits froide

creuset froid

verre figé
® (autocreuset)

[®— inducteur
@ verre fondu
®

La plate-forme d’essais technologiques installée en 2001 par le CEA et Areva pour
démontrer la faisabilité de la technologie de creuset froid avancé (CFA).
@ Creuset froid (diameétre : 1,1 m) @ Poste de coulée de verre € Traitement des gaz.

Nouveaux concepts: le colis au cceur des études

Foulon/CEA

Creuset froid développé pour les applications industrielles
d’Areva a La Hague.

tion plus élevées, et donc la conception de nouvelles
matrices de confinement des déchets avec des perfor-
mances accrues (encadré).

Ainsi, une matrice de type vitrocéramique, pouvant
étre élaborée a 1250 °C et apte a contenir jusqu'a
13 % massiques d’oxyde de molybdéne (MoOs) et
4% d’oxyde de phosphore (P,0Os), a été développée
pour le conditionnement des solutions UMo issues
du traitement des combustibles UNGG, constitués
d’uranium métallique allié & du molybdeéne. De
méme, des formulations de verres de type borosili-
cate de terres rares, pouvant étre élaborés a 1250°C
et capables de renfermer jusqu’a 22 % massiques de
déchets, sont en cours d’étude pour les combustibles
ahaut taux de combustion. En parallele, des démons-
trations de faisabilité de formulations de verres et de
maitrise du procédé de vitrification en creuset froid
ont été réalisées pour le traitement d’effluents HA
stockés sur les sites de Hanford aux Etats-Unis, de
Guangyuan en Chine, d’Aldermaston au Royaume-
Uni et de Saluggia en Italie. Un groupe de travail tri-
partite, associant Cogema, SGN et le CEA, a défini
les principales options de conceptions technologiques
d’un creuset froid adapté a 'environnement nucléaire
de haute activité de pré-série. Une réplique de celui
qui sera implanté a La Hague a ’horizon 2010 sur
une chaine de vitrification, en remplacement de la
technologie existante, sera bientdt en fonctionne-
ment dans les halls de R&D de Marcoule.

La phase suivante d’évolution du procédé de vitrifi-
cation est la suppression de I’étape séparée de calci-
nation, avec 'alimentation directe de la solution de
PF sur le bain de verre. Elle contribue a la minimi-
sation des déchets secondaires et facilite les opéra-
tions de maintenance en cellule blindée. Pour assu-
rer 'évaporation, le séchage, la calcination et la fusion
directement dans le four, il est nécessaire d’augmenter
son diametre. Un nouveau concept de four en creu-
set froid de grand diametre est en cours de dévelop-
pement, et une plate-forme d’essai équipée d’un
Creuset froid avancé (CFA) de 1,1 m de diametre a
été mise en service en 2001. Laugmentation de la
surface du four permet d’accroitre sa capacité et de
traiter ainsi, dans des conditions compatibles avec
une exploitation industrielle, des déchets MA-VL qui
représentent des volumes plus importants que les
solutions de PF.
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Les procédés d’incinération-vitrification

Les avantages de la vitrification peuvent étre éten- déchets et précurseur de verre
dus a d’autres types de déchets, en particulier les ¢— oxygene
déchets incinérables, en combinant combustion du oxygéne

déchet puis vitrification des cendres dans un méme
procédé. Les procédés d’incinération-vitrification
consistent, d’une part, a briler au-dessus d’un bain

de verre en fusion les matiéres incinérables et, d’au- cathode
tre part, a incorporer les cendres oxydées dans le anode

bain de verre, assurant ainsi un confinement dura-

ble des radionucléides initialement contenus dans

la matiere.

Le procédé Shiva (Systeme hybride d’incinération-

vitrification avancé), consistant en un creuset froid

équipé d’une torche a plasma au-dessus du bain de T—
verre, a été développé (figure 4). Le plasma d’oxy- E sortie des
gene autorise une meilleure incinération des matie- parois gaz brilés
res et notamment une oxydation des éléments métal- métalliques

liques parfois présents dans le déchet, ce qui favorise refroidies er:,;at:;?on

ensuite la réactivité des cendres avec 'adjuvant de
vitrification. La combinaison des deux moyens de
chauffage (torche a plasma et creuset froid) permet
ainsi la gestion séparée des fonctions incinération plasma
et vitrification dans le méme réacteur et apporte de
la souplesse de fonctionnement.

CEA

Figure 4.

Ce procédé pourrait étre utilisé pour 'incinération-  Dans le procédé Shiva, Uassociation d'un creuset froid et d’une torche a plasma au-dessus

vitrification de déchets technologiques tels que des du bain de verre permet la gestion séparée des fonctions incinération et vitrification dans
le méme réacteur.

résines échangeuses d’ions fortement chargées, des
plastiques et de la cellulose, ou de toutes solutions
chargées dont les sels sont compatibles avec une for-
mulation de verre.

Depuis les années 60, des procédés de conditionne-
ment des déchets dans des matrices ont été déve-
loppés et mis en ceuvre industriellement avec suc-
ceés. Sur ces dix derniéres années, les études sur
I'amélioration des modes de conditionnement exis-
tants ont conduit a mettre au point des procédés
pour tous les types de déchets, tout en optimisant le
volume de déchets produits.

Ainsi, de nouvelles formulations de ciments rendant
possible la gestion de déchets incompatibles avec les
ciments actuels ont été définies. adaptation du pro-
cédé de bitumage pour le conditionnement des boues
anciennes de La Hague laisse envisager la reprise
industrielle de ces boues. Un four de fusion en creu-
set froid pour les solutions de haute activité sera
implanté vers 2010 sur une chaine de vitrification de
latelier R7 de La Hague. Ce procédé permet I'éla-
boration de nouvelles formulations de verres, soit
pour la reprise de déchets anciens, soit pour des
déchets du futur. Un procédé compact d’incinération-
vitrification a été mis au point et un pilote est implanté
sur Marcoule.

Ces études sont conduites continiiment en collabora-
tion avec les producteurs de déchets, notamment Areva,
pour accompagner les évolutions des usines et des natu-
res de déchets a conditionner.

Catherine Fillet, Céline Cau Dit Coumes,
Christophe Joussot-Dubien et Roger Boén

Direction de U'énergie nucléaire | systéme hybride d’incinération-vitrification avancé Shiva a été développé pour traiter
CEA centre de Valrh6-Marcoule  une gamme de déchets encore plus vaste.
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B Que sont les déchets radioactifs ?

Selon la définition de ' Agence interna-
tionale de l'énergie atomique (AIEA),
est considérée comme déchet radioactif
“toute matiere pour laquelle aucune utili-
sation n'est prévue et qui contient des radio-
nucléides en concentration supérieure aux
valeurs que les autorités compétentes consi-
derent comme admissibles dans des maté-
riaux propres a une utilisation sans
contréle”. La loi francaise introduit pour
sa part une distinction, valable pour les
déchets nucléaires comme pour les au-
tres, entre déchet et déchet ultime. Dans
son article L541-1, le Code de l'environ-
nementindique que “est considéré comme
un déchet tout résidu d’un processus de pro-
duction, de transformation ou d'utilisation,
toute substance, matériau, produit ou plus
généralement tout bien meuble abandonné
ou que son détenteur destine a labandon”
et précise qu’est ultime “un déchet résul-
tant ou non du traitement d'un déchet, qui
n’est plus susceptible d'étre traité dans les
conditions techniques et économiques du
moment, notamment par extraction de la
part valorisable ou par réduction de son
caractere polluant ou dangereux”.

Sur le plan international, les experts de
UAIEA et de UAgence pour Uénergie
nucléaire de 'OCDE (AENJ, comme ceux
de la Commission européenne, consta-
tent que les déchets a vie longue produits
dans les pays dotés d'un programme
électronucléaire sont aujourd’hui entre-
posés de facon sdre, tout en reconnais-
sant le besoin d'une solution définitive
de gestion a long terme de ces déchets.
A leurs yeux, l'évacuation dans des for-
mations géologiques profondes semble,
pour le moment, étre le moyen le plus
sUr de stocker de maniere définitive ce
type de déchets.

De quoi sont-ils constitués ?

Quels volumes représentent-ils
aujourd’hui?

Les déchets radioactifs sont classés en dif-
férentes catégories, suivant leur niveau de
radioactivité et la période radioactive des
radionucléides qu'ils contiennent. Ils sont
dits a vie longue lorsque leur période
dépasse trente ans, a vie courte dans le cas
contraire. La classification francaise com-
porte les catégories suivantes :

- les déchets de trés faible activité (TFA);
ils contiennent une quantité tres faible de
radionucléides, de lordre de 10a 100 Bg/g
(becquerels par gramme) qui empéche
de les considérer comme des déchets
conventionnels;

- les déchets de faible et moyenne activité
avie courte (FAMA-VCJ; le niveau de radio-
activité de ces déchets se situe en général
entre quelques centaines et un million de
Bg/g, dont moins de dix mille Bqg/g de radio-
nucléides a vie longue. Leur radioactivité
devient comparable a la radioactivité natu-
relle en moins de trois cents ans. Leur
production est de l'ordre de 15000 m® par
an en France;

- les déchets de faible activité a vie longue
(FA-VL]; cette catégorie est constituée des
déchets “radiféeres” provenant de Uextrac-
tion de terres rares dans des minerais radio-
actifs et des déchets “graphites” provenant
de la premiere génération de réacteurs;
- les déchets de moyenne activité a vie
longue (MA-VL), tres divers, que ce soit
par leur origine ou par leur nature, dont
le stock global représentait en France
45000 m® fin 2004. Principalement issus
des structures de combustibles usés
(coques et embouts) ou de Uexploitation
et de lamaintenance des installations, ils
comprennent notamment des déchets
conditionnés lors des opérations de trai-
tement du combustible usé (depuis 2002,
les déchets de ce type sont compactés et
représentent environ 200 m® paran), des
déchets technologiques provenant de l'ex-
ploitation ou de la maintenance courante
des usines de production ou de traite-
ment du combustible, des réacteurs
nucléaires ou encore des centres de
recherche (environ 230 m?® par an) ainsi
que des boues de traitement d’effluents
(moins de 100 m® par an). La plus grande
partie de ces déchets dégagent peu de
chaleur mais certains d’entre eux sont
susceptibles de relacher des gaz;

- les déchets de haute activité (HA), qui
contiennent les produits de fission et les
actinides mineurs séparés lors du traite-
ment des combustibles usés (encadré B,
p. 20) et incorporés a chaud dans une
matrice vitreuse. Environ 120m?® de “verre
nucléaire” sont ainsi coulés chaque année.
Ces déchets contiennent Uessentiel de la
radioactivité (plus de 95 %) et sont, par
conséquent, le siege d'un fort dégage-
ment de chaleur qui demeure significatif
a léchelle de plusieurs siecles.
Globalement, les déchets radioactifs condi-
tionnés en France représentent moins de
1 kg par an et par habitant. Ce kilogramme
est composé a plus de 90% de déchets
FMA-VC ne contenant que 5% de la radio-
activité totale; 9% de déchets MA-VL,
moins de 1% de déchets HA et pratique-
ment pas de déchets FA-VL.

Que seront ces déchets demain?
Depuis 1991, lAndra réalise annuellement
un inventaire géographique des déchets
présents sur le territoire francais. En 2001,
les pouvoirs publics lui ont demandé d'ap-
profondir cet “Inventaire national” dans le
triple objectif de caractérisation des stocks
existants (état de leur conditionnement, tra-
cabilité des traitements), de prospective sur
leur production jusqu’en 2020 et d’infor-
mation du public (voir Un inventaire qui se
projette dans lavenir, p. 14). LAndra a publié
cetinventaire national de référence a la fin
de lannée 2004. Pour les besoins des
recherches correspondant aux orientations
définies dans la loi du 30 décembre 1991
(voir Les recherches pour la gestion des
déchets radioactifs : un processus de progres
continu, p. 4), UAndra, en collaboration avec
les producteurs de déchets, a établi un
Modele d'inventaire de dimensionnement
(MID) destiné a estimer les volumes de colis
de déchets a prendre en compte dans la
conduite des recherches sur laxe 2 (stoc-
kage). Ce modele, qui comporte des prévi-
sions sur la production totale des déchets
radioactifs émanant du parc actuel de réac-
teurs pendant toute leur durée de vie, vise
aregrouper les déchets en familles homo-
génes en termes de caractéristiques et a
formuler les hypotheses les plus vraisem-
blables concernant les modes de condi-
tionnement afin d'en déduire les volumes
a prendre en considération pour les étu-
des. Enfin, il s'attache a donner une comp-
tabilité devant englober les déchets de
maniére aussi large que possible. Le MID
(qui ne doit pas étre confondu avec l'in-
ventaire national qui doit faire foi de maniéere
détaillée des quantités réelles de déchets
francais) permet ainsi de réduire la variété
des familles de colis a un nombre restreint
d’objets représentatifs et d'identifier les
marges nécessaires pour rendre la concep-
tion et l'évaluation de slreté du stockage
aussi robustes que possible vis-a-vis des
évolutions potentielles des données.
Pour assurer la cohérence entre les études
menées au titre de l'axe 2 et celles menées
autitre de laxe 3 (conditionnement et entre-
posage de longue durée), le CEA a adopté
le MID comme donnée d’entrée. Le MID
regroupe les colis de déchets par colis-types
et calcule le nombre et le volume des colis
de déchets HA et MA-VL selon plusieurs
scénarios qui considerent tous que les cen-
trales nucléaires actuelles sont exploitées
durant quarante ans et que leur production
est stabilisée a 400 TWhe par an.

Le tableau 1 donne les nombres etvolumes
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colis types du MID symboles | producteurs | catégories nombre | volume (m3)
colis de déchets vitrifiés CO0acC2 Cogema HA 42470 7410
colis de déchets métalliques activés B1 EDF MA-VL 2560 470
colis de boues bitumées B2 CEA, Cogema MA-VL 105010 36060
colis de déchets technologiques cimentés B3 CEA, Cogema MA-VL 32940 27260
colis de coques et embouts cimentés B4 Cogema MA-VL 1520 2730
colis de déchets de structure et technologiques compactés B5 Cogema MA-VL 39900 7300
colis de déchets de structure et technologiques B6 Cogema MA-VL 10810 4580
mis en vrac en conteneur

total B 192740 78400
total général 235210 85810

Tableau 1.

Quantités (nombre et volume) de colis de déchets prévues en France pour quarante ans de fonctionnement des réacteurs du parc actuel selon le Modéle

d’inventaire de dimensionnement (MID) de U'Andra.

de chaque colis-type pour le scénario qui
suppose la continuité de la stratégie actuelle
en termes de traitement de combustibles
usés : traitement des 79 200 assemblages
de combustible UOX et entreposage des 5400
assemblages MOX déchargés par le parc
REP actuel exploité durant quarante ans.

Sous quelles formes

se présentent-ils?

Cing types de colis génériques (retrouvés
dans le MID) sont considérés :

e les colis de déchets cimentés, colis de
déchets MA-VL qui font appel a des maté-
riaux a base de liant hydraulique comme
matrice de conditionnement ou comme
matériau de blocage, ou encore comme cons-
tituant de conteneur;

e les colis de boues bitumées : colis de
déchets de type FA et MA-VL dans lesquels
le bitume est utilisé comme matrice de confi-
nement pour les résidus issus du traitement
de divers effluents liquides (traitement du
combustible, centre de recherche, etc.) de
faible et moyenne activité;

e les colis standard de déchets compac-
tés (CSD-C]): colis de type MA-VL issus du

vie courte
période < 30 ans

pour les principaux éléments

conditionnement par compactage des
déchets de structure provenant des assem-
blages combustibles et des déchets tech-
nologiques issus des ateliers de La Hague;
¢ les colis standard de déchets vitrifiés
(CSD-V]: colis de type HA résultant essen-
tiellement de la vitrification des solutions
trés actives issues du traitement des com-
bustibles usés;

¢ les colis de combustibles usés: colis cons-
titués des assemblages de combustibles
nucléaires apres leur sortie des réacteurs,
et qui ne sont pas considérés en France
comme des déchets.

Les seuls colis de déchets avie longue géné-
rés significativement par la production actuelle
d’électricité (encadré B) sont les colis de
déchets vitrifiés et les colis standard de déchets
compactés, les autres colis ayant pour leur
plus grande part déja été produits et conte-
nant une faible part de la radioactivité totale.

Que fait-on actuellement

des déchets? Qu’en fera-t-on
along terme?

L'objectif de la gestion a long terme des
déchets radioactifs est de protéger 'lhomme

vie longue
période > 30 ans

tres faible activité

stockage dédié de Morvilliers (ouvert depuis 2003)

(TFA) Capacité : 650000 m®
faible activité stockage dédié a l'étude
(FA) pour les déchets radiféres

centre de lAube

moyenne activité
(MA)

(ouvert depuis 1992)
capacité : 1 million de m3

(volume : 100000 m3)
et graphites
(volume : 14000 m3)

volume estimé MID(1:78000 m3

haute activité
(HA)

Tableau 2.

volume estimé MID(1:7400 m3

Modes de gestion a long terme actuellement pratiqués ou envisagés en France selon les catégories
de déchets radioactifs. La zone orangée indique celles concernées par les recherches couvertes

par la loi du 30 décembre 1991.

0 (1) Selon le Modele d’inventaire de dimensionnement (MID).

et son environnement contre les effets des
matieres les constituant et notamment contre
les risques radiologiques. Il faut donc éviter
toute émission ou dissémination de matie-
res radioactives en isolant durablement les
déchets de l'environnement. Cette gestion
obéit aux principes suivants : produire le
moins possible de déchets; réduire autant
que possible leur dangerosité; prendre en
compte les spécificités de chaque catégorie
de déchets et choisir des dispositions qui
minimisent les charges (de surveillance, de
maintenance) pour les générations futures.
Comme pour l'ensemble des activités
nucléaires soumises au controle de lAutorité
de sdreté nucléaire, des régles fondamen-
tales de sireté (RFS) ont été édictées pour
la gestion des déchets radioactifs : tri, réduc-
tion de volume, pouvoir de confinement des
colis, mode d'élaboration, concentration en
radionucléides. La RFS IlI-2-f, notamment,
définit les conditions a remplir pour la
conception et la démonstration de sdreté
d’un stockage souterrain, et constitue donc
un guide de base pour les études sur le stoc-
kage. Des solutions industrielles (voir Des
solutions industrielles pour tous les déchets
de faible activité, p.32) existent aujourd’hui
pour pres de 85% (en volume) des déchets,
les déchets TFA et les déchets FMA-VC. Une
solution pour les déchets FA-VL est en cours
d'étude par lAndra a la demande des pro-
ducteurs de déchets. Les déchets MA-VL et
HA, qui contiennent des radionucléides de
période radioactive tres longue (parfois supé-
rieure a plusieurs centaines de milliers d'an-
nées), sont aujourd’hui conservés dans des
installations d’entreposage placées sous le
contréle de lAutorité de slreté nucléaire.
C’est leur devenir a long terme, au-dela de
cette période d'entreposage, qui est lobjet
de la loi du 30 décembre 1991 (tableau 2).

Pour l'ensemble de ces déchets, lAutorité
de slreté nucléaire rédige un Plan natio-
nal de gestion des déchets radioactifs afin
de définir pour chacun d’entre eux une

filiere de gestion.




El Les déchets du cycle électronucléaire

‘essentiel des déchets radioactifs de

haute activité (HA) provient, en France,
de lirradiation dans les réacteurs électro-
nucléaires de combustibles constitués
de pastilles d’oxyde d'uranium enrichi
UOX ou aussi, pour partie, d’oxyde mixte
d’uranium et de plutonium MOX. De lor-
dre de 1200 tonnes de combustibles usés
sont déchargées annuellement du parc
des 58 réacteurs a eau sous pression (REP)
d’EDF, qui fournit plus de 400 TWh par an,
soit plus des trois quarts de la consom-
mation électrique nationale.
La composition du combustible a évolué
au cours de lirradiation en réacteur. Peu
aprées son déchargement, le combustible
est constitué en moyennel!l d’environ 95%
d’uranium résiduel, 1% de plutonium et
autres transuraniens, a hauteur de 0,1 %,
et 4% de produits issus de la fission. Ces
derniers présentent une radioactivité tres
importante, au sens ou elle nécessite des
précautions de gestion mobilisant des
moyens industriels puissants, de l'ordre
de 10'7 Bq par tonne d’uraniumiinitial (tUi),
figure 1.
L ’uranium contenu dans le combustible
usé présente une composition évidem-
ment différente de celle du combustible
initial. Plus lirradiation aura été impor-
tante, plus la consommation de noyaux
fissiles aura été forte, et plus luranium
aura donc été appauvri en isotope 235 (2°U)
fissile. Les conditions d’irradiation géné-
ralement mises en ceuvre dans les réac-
teurs du parc francais, avec un temps de

He
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Figure 1.

Principaux éléments présents dans le combustible nucléaire usé.

séjour moyen du combustible en réacteur
de lordre de quatre années pour un taux
de combustion proche de 50 GWj/t, condui-
sent a ramener la teneur finale en 2°U a
une valeur assez proche de celle de lura-
nium naturel (moins de 1%), ce qui induit
que son potentiel énergétique est trés voi-
sin de celui de ce dernier. En effet, méme
si cet uranium reste légérement plus riche
en isotope fissile que l'uranium naturel,
pour lequel la teneur en 2°°U est de 0,7 %,
ilfaut également mentionner la présence,
en quantités plus faibles mais significati-
ves, d'autres isotopes pénalisants au plan

(1) 11 convient de considérer ces valeurs comme indicatives. Elles permettent de situer les ordres

de grandeur pour les combustibles a oxyde d’uranium enrichi issus de la principale filiere nucléaire
frangaise actuelle, mais dépendent de divers parametres tels que la composition du combustible
initial et les conditions d’irradiation, notamment sa durée.

neutronique ou radiologique (*2U, 2°¢U)
absents du combustible initial (tableau 1).
Le plutonium présent dans le combustible
usé provient des processus de captures
neutroniques et de désintégrations suc-
cessives. Une partie du Pu disparait par
fission : ainsi, de l'ordre du tiers de l'éner-
gie produite provient du “recyclage in situ”
de cet élément. Ces phénomenes donnent
également lieu a la formation de noyaux
lourds présentant eux-mémes, ou par l'in-
termédiaire de leurs produits de filiation,
une période radioactive longue. Ce sont
les éléments de la famille des actinides,
et parmi eux essentiellement le plutonium
(*%8Pu & %?Pu, les isotopes impairs formés
ayant pour partie eux aussi subi des fis-
sions durant lirradiation), mais également

UOX 33 GW;j/tUi UOX 45 GWj/tUi UOX 60 GWj/tUi MOX 45 GW;j/tmli
s . a1 (E 25U 3,5 %) (E 2°°U: 3,7 %) (E 25U: 4,5 %) (Ei Pu: 8,65 %)
éléement | isotope période
(années) teneur | quantité teneur quantité teneur | quantité | teneur uantite
isotopique | (g/tUi) | isotopique| [g/tUi) | isotopique| [(g/tUi) |isotopique ?g/tmli]
(%) (%) (%) (%)
234 246000 0,02 222 0,02 206 0,02 229 0,02 112
U 235 7,04-108 1,05 10300 0,74 6870 0,62 5870 0,13 1070
236 2,34-107 0,43 4224 0,54 4950 0,66 6240 0,05 255
238 4,47-107 98,4 941000 98,7 929000 98,7 911000 99,8 886000
238 87,7 1,8 166 2,9 334 4,5 590 3,9 2390
239 24100 58,3 5680 52,1 5900 48,9 6360 37,7 23100
Pu 240 6560 22,7 2214 24,3 2760 24,5 3180 32 19600
241 14,4 12,2 1187 12,9 1460 12,6 1640 14,5 8920
242 3,75-10° 50 490 7.8 884 9,5 1230 11,9 7300
Tableau 1.

Inventaire en actinides majeurs de combustibles usés UOX et MOX aprés trois ans de refroidissement, pour divers taux d’enrichissement et de combustion.
Le taux de combustion et la quantité sont exprimés par tonne d’uranium initial (tUi) pour les UOX et par tonne de métal lourd initial (tmli) pour le MOX.
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le neptunium (Np), laméricium (Am) et le
curium (Cm), dénommés actinides mineurs
(AM] en raison de leur abondance moindre
que celle de LU et du Pu, qualifiés d"actini-
des majeurs.

Les phénoménes d’activation de noyaux
d’éléments non radioactifs concernent sur-
tout les matériaux de structure, c'est-a-dire
les matériaux des tubes, grilles, plaques et
embouts qui assurent la cohésion méca-
nique du combustible nucléaire. Ils condui-
sent notamment, pour ce qui est du com-
bustible, a la formation de carbone 14 ('C),
de période 5730 ans, en quantités toutefois
tres limitées, largement inférieures au
gramme par tonne d’uranium initial (g/tUi)
dans les conditions usuelles.

Ce sont les produits issus de la fission de
luranium 235 initial mais aussi de celle du
Pu formé (isotopes 239 et 241), appelés pro-
duits de fission (PF), qui constituent la source
essentielle de la radioactivité du combus-
tible usé peu aprés son déchargement. Plus
de 300 radionucléides, dont les deux tiers
auront toutefois disparu par décroissance
radioactive dans les quelques années qui
suivent lirradiation, sont dénombrés. Ces
radionucléides sont répartis selon une qua-
rantaine d'éléments de la classification
périodique, du germanium (*?Ge) au dyspro-
sium (#Dy), avec la présence de tritiumissu
de la fission en trois fragments de 2°U (fis-
sion ternaire). Ils sont donc caractérisés par

Aprés déchargement, les combustibles usés
sont entreposés dans des piscines

de refroidissement pour que leur radioactivité
diminue de facon significative. Ici, piscine
d’entreposage de l'usine de traitement

des combustibles usés d’Areva a La Hague.
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UOX 33 GW;j/tUi | UOX 45 GWj/tUi | UOX 60 GWj/tUi | MOX 45 GWj/tmli
S (E®U:35%) | (EZU:3,7%) | ([EZU:45%) | (EiPu:8,65%)
quantité (kg/tUi)| quantité (kg/tUi) | quantité (kg/tUi) | quantité (kg/tmli)
gaz rares (Kr, Xe) 56 7,7 10,3 7
alcalins (Cs, Rb) 3 4 52 4,5
Ficalino-terreu 2.4 33 45 2,6
Y et lanthanides 10,2 13,8 18,3 12,4
zirconium 3,6 4,8 6,3 3,3
g‘jﬁ‘;?enes 05 0,7 1 0,8
molybdéene 3,3 4,5 6 41
halogénes (I, Br) 0,2 0,3 0,4 0,4
technétium 0,8 11 1,4 11
Ru, Rh, Pd 3,9 57 7,7 8,3
divers :Ag. Cd, 0,1 0.2 0.3 0,6
Tableau 2.

Répartition selon la famille chimique des produits de fission de combustibles usés UOX et MOX
aprés trois ans de refroidissement, pour divers taux d’enrichissement et de combustion.

une grande diversité : diversité des pro-
priétés radioactives, avec des nucléides tres
radioactifs a durée de vie tres courte et, a
lopposé, d'autres dont la période radioac-
tive se mesure en millions d’années, et diver-
sité des propriétés chimiques, telle qu'elle
apparait lorsqu’est analysée, pour les com-
bustibles de “référence” des REP du parc
francais, la répartition des PF générés selon
les familles de la classification périodique
(tableau 2). Ces PF ainsi que les actinides
produits sont, pour la plupart, présents sous
la forme d’oxydes inclus dans l'oxyde d’ura-
nium initial, encore tres majoritaire. Parmi
les exceptions notables, il convient de citer
liode (1), présent sous la forme d’iodure de
césium, les gaz rares, tels le krypton (Kr)
et le xénon (Xe), ou certains métaux nobles,
comme le ruthénium (Ru), le rhodium (Rh)
et le palladium (Pd), susceptibles de créer
des inclusions métalliques au sein de la
matrice oxyde.

Le Pu est aujourd’hui recyclé sous forme
de combustible MOX dans une partie du parc
(une vingtaine de réacteurs a présent). LU
résiduel peut étre pour sa part ré-enrichi
(et recyclé en lieu et place de l'uranium
minier). Lintensité de ce recyclage dépend
du cours de luranium naturel, dont la hausse
récente devrait conduire a augmenter le
taux actuel (de Uordre du tiers est recyclé
en ce moment).

Ce recyclage de UU et du Pu est a la base
de la stratégie de traitement aujourd’hui
appliquée en France a la majeure partie des
combustibles usés (actuellement, les deux

tiers). Pour les quelque 500 kg d'U initiale-
ment contenu dans chaque élément com-
bustible et aprés la séparation de 475 kg
d'U résiduel et d’environ 5 kg de Pu, ces
déchets "ultimes" représentent moins de
20 kg de PF et moins de 500 grammes d’AM.
Cette voie de gestion des déchets (ou cycle
fermé), qui consiste a traiter aujourd’hui les
combustibles usés pour séparer matieres
encore valorisables et déchets ultimes, se
distingue des stratégies dans lesquelles le
combustible usé est gardé en l'état, que ce
soit dans une logique d’attente (choix dif-
féré de mode de gestion a long terme) ou
dans une logique dite du cycle ouvert, ou
les combustibles usés sont considérés
comme des déchets et sont destinés a étre
conditionnés tels quels dans des conte-
neurs et stockés en l'état.

Dans le cycle électronucléaire tel qu'il est
pratiqué en France, les déchets se répartis-
sentendeux, enfonction de leur origine. Les
déchets directement issus du combustible
usé sont subdivisés en actinides mineurs et
produits de fission d'une part, et déchets de
structure, renfermant les coques (troncons
de gaines métalliques ayant contenu le com-
bustible des REP] et les embouts (pieces qui
constituent les extrémités des assemblages
combustibles de ces mémes REP), d'autre
part. Le procédé de traitement des com-
bustibles usés, mis en ceuvre pour extraire
U et le Pu, génere des déchets technolo-
giques (déchets d’exploitation comme les
pieces de rechange, les gants de protection...)
et des effluents liquides.
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es déchets radioactifs solides ou liqui-

des bruts font lobjet, aprés caracté-
risation (détermination de leur composi-
tion chimique, radiologique et de leurs
propriétés physico-chimiques) d'un condi-
tionnement, terme qui recouvre lensem-
ble des opérations consistant a mettre ces
déchets (ou des assemblages combusti-
bles usés) sous une forme convenant a
leur transport, leur entreposage et leur
stockage (voir lencadré D, p. 50). L objectif
est de mettre les déchets radioactifs sous
une forme solide physiquement et chimi-
quement stable et d’assurer le confine-
ment efficace et durable des radionu-
cléides qu'ils contiennent.
Pour cela, deux opérations complémen-
taires sont mises en ceuvre. En regle géné-
rale, un matériau immobilise, soit par
enrobage ou incorporation homogene
(déchets liquides, déchets pulvérulents,
boues), soit par blocage (déchets solides)
des déchetsau seind'une matrice dont la
nature et les performances dépendent du
type de déchets (ciment pour les boues,
les concentrats d'évaporation et les cen-
dres d’incinération, bitume pour l'enro-
bage de boues et de concentrats d'évapo-
ration résultant du traitement des effluents
liquides ou matrice vitreuse liant intime-
ment les nucléides au réseau vitreux pour
les solutions de produits de fission et d'ac-

Coupe d’un puits d’entreposage expérimental d’un conteneur de combustible usé (le bas
de lassemblage est visible en haut a droite) dans la galerie Galatée du Cecer (Centre d’expertise
sur le conditionnement et Uentreposage des matiéres radioactives) au centre CEA de Marcoule,

mettant en évidence la juxtaposition d’enveloppes.

tinides mineurs). Cette matrice contribue
a la fonction de confinement. Les déchets
ainsi conditionnés sont placés dans un
conteneur étanche (cylindrique ou paral-
lélépipédique) formé d’une ou plusieurs
enveloppes. Lensemble est appelé colis.
Il est également possible que les déchets
soient compactés et bloqués mécanique-
ment dans une enveloppe, l'ensemble
constituant le colis.

Dans l'état ou ils sont issus de la produc-

tion industrielle, ils sont qualifiés de colis
primaires, le conteneur primaire étant len-
veloppe, en ciment ou métallique, dans
laquelle les déchets conditionnés sont fina-
lement placés afin de permettre leur
manutention. Le conteneur peut jouer le
role de premiéere barriére de confinement,
la répartition des fonctions entre la matrice
et le conteneur est déterminée selon la
nature des déchets. C'est ainsi que lUen-
semble formé par le regroupement, dans
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un conteneur, de plusieurs colis primai-
res MA-VL, peut assurer le confinement
de la radioactivité de ce type de déchets.
Si une phase d’entreposage de longue
durée s'avere nécessaire, au-dela de la
phase d’'entreposage industriel chez les
producteurs, les colis primaires de déchets
doivent pouvoir étre éventuellement repris :
il faut donc disposer d'un conteneur pri-
maire durable dans de telles conditions
pour tous les types de déchets.

Dans ce cas et pour les assemblages de
combustibles usés dont on pourrait un jour
décider qu'ils soient destinés a un tel entre-
posage de longue durée, voire au stockage,
iln’est pas possible de démontrer, sur des
durées séculaires, lintégrité des gaines
contenant le combustible et qui consti-
tuent la premiere barriére de confinement
en phase d’utilisation en réacteur. Leur
mise en étui individuel et étanche est donc
envisagée, cet étui en acier inoxydable
étant compatible avec les différentes éta-
pes de gestion ultérieures imaginables :
traitement, nouvel entreposage ou stoc-
kage. Le placement en conteneur étanche
de ces étuis assure une deuxieme barriere
de confinement, comme c’est le cas pour
les colis de déchets de haute activité.

En conditions de stockage ou d’entrepo-
sage, les colis de déchets seront soumis
a diverses agressions internes et exter-

nes. Tout d'abord, la décroissance radio-
active des radionucléides se poursuit dans
le colis (phénomeéne d’auto-irradiation).
L'émission des rayonnements s'accom-
pagne d’une production de chaleur. Par
exemple, dans les verres de confinement
des déchets de haute activité, les princi-
pales sources d'irradiation résultent des
désintégrations alpha issues des actini-
des mineurs, des désintégrations béta
provenant des produits de fission et des
transitions gamma. Les désintégrations
alpha caractérisées par la création d'un
noyau de recul et l'émission d'une parti-
cule qui, en fin de parcours, génére un
atome d’hélium, provoquent la majorité
des déplacements atomiques. En parti-
culier, les noyaux de recul, qui déposent
une énergie importante sur une distance
courte, conduisent a des déplacements
atomiques en cascade, rompant ainsi un
grand nombre de liaisons chimiques. C'est
donc la principale cause de dommage
potentiel a long terme. Les matrices doi-
vent alors étre stables thermiquement et
résistantes aux dégats d’irradiation.

Les colis de déchets stockés seront éga-
lement soumis a laction de leau (lixivia-
tion). Les enveloppes des conteneurs peu-
vent présenter une certaine résistance aux
phénomenes de corrosion (les surconte-
neurs des verres peuvent ainsi retarder

de quelque 4000 ans larrivée de eau) et
les matrices de confinement faire preuve
d’une durabilité chimique élevée.

Entre les conteneurs et la barriere ultime
que constitue, dans une installation de stoc-
kage profond de déchets radioactifs, le
milieu géologique lui-méme, peuvent de
plus étre interposées, outre un éventuel
surconteneur, d'autres barrieres dites bar-
rieres ouvragées pour le remplissage et le
scellement. Inutiles dans les formations
argileuses pour le remplissage, elles
seraient capables dans d’autres milieux
(granite) de ralentir encore tout flux de radio-
nucléides vers la géosphere, malgré une
dégradation des barriéres précédentes.

Démonstrateurs |
technologiques de colis i
MA-VL pour boues bitumées.

CEA



Bl De lentreposage au stockage

a raison d'étre de l'entreposage et

dustockage des déchets nucléaires
estd'assurer le confinement a long terme
de laradioactivité, c’est-a-dire de main-
tenir les radionucléides a lintérieur d'un
espace déterminé, a l'écart de
lhomme et de l'environnement,
aussi longtemps que nécessaire,
de telle sorte que l'éventuel retour
dans la biosphere d’infimes
quantités de radionucléides ne
puisse avoir d'impact sanitaire ou
environnemental inacceptable.
Selon les termes de la Convention
commune sur la sreté de la ges-
tion du combustible usé et surla
slreté de la gestion des déchets
radioactifs signée le 5 septem-
bre 1997, Uentreposage “s’entend
de la détention de combustible usé
ou de déchets radioactifs dans
une installation qui en assure le
confinement, dans lintention de
les récupérer”. Il est donc, par
définition, temporaire, repré-
sentant une solution d’attente,
méme si celle-ci peut étre de
trés longue durée (quelques
dizaines a quelques centaines
d'années), alors qu’un stockage
peut étre définitif.
Pratiqué depuis les débuts du nucléaire,
Uentreposage industriel met les com-
bustibles usés en attente de traitement
et les déchets conditionnés de haute acti-
vité (HA) ou de moyenne activité a vie
longue (MA-VL) en condition sire, en

diametre excavé : 0,7 m environ

intercalaire

chemisage
colis de stockage

attente d'un mode de gestion a long
terme de ces déchets. La reprise des
colis entreposés est prévue a lissue
d’une période de durée limitée (années
ou dizaines d’années).

Concept étudié par le CEA de conteneur commun pour
lentreposage de longue durée et le stockage de déchets
de moyenne activité a vie longue.

Lentreposage de longue durée (ELD)
se concoit notamment dans le cas d'une
mise en ceuvre différée dans le temps
du stockage ou des réacteurs devant
effectuer le recyclage/transmutation
ou simplement pour tirer profit de la

de 1,30m a 1,60 m

couvercle
colis primaire
surconteneur en acier

Concept de stockage, concu par UAndra, de colis standard de déchets vitrifiés dans
des galeries horizontales illustrant en particulier les différentes enveloppes des colis
et certaines caractéristiques liées a la réversibilité éventuelle du stockage.

Andra

décroissance naturelle de la radioacti-
vité (et donc de l'émission de chaleur des
déchets de haute activité) avant une mise
en stockage géologique. La longue durée
s’entend sur des durées pouvant aller
jusqu’a trois cents ans. L'entrepot
de longue durée peut se trouver
en surface ou en subsurface.
Dans le premier cas, il sera, par
exemple, protégé par une struc-
ture en béton renforcée. Dans le
second, il sera situé a une pro-
fondeur de quelques dizaines de
metres, protégé par un milieu
naturel (par exemple, situé a flanc
de colline) et sa roche d’accueil.
Quelle que soit la stratégie de
gestion choisie, il sera nécessaire
de protéger la biosphere des
déchets résiduels ultimes. La
nature des radioéléments que ces
derniers contiennent nécessite
une solution capable d'assurer
leur confinement durant plu-
sieurs dizaines de milliers d’an-
nées pour les déchets avie lon-
gue, voire plus. A ces échelles
de temps, la stabilité sociétale
est une incertitude majeure a
prendre en compte. C’est pour-
quoi le stockage en couches
géologiques profondes (typiquement
500 m) constitue une solution de réfé-
rence, dans la mesure ou elle permet
intrinsequement la mise en ceuvre
d’une solution technique plus passive,
s’accommodant sans risque accru d’un
manque de surveillance et permettant
ainsi de palier une éventuelle perte de
mémoire de la société. Le milieu géo-
logique d’un tel stockage constitue donc
une barriere supplémentaire tout a fait
essentielle qui n’existe pas dans le cas
de Uentreposage.

Un stockage peut étre concu pour étre
réversible sur une certaine période. Le
concept de réversibilité exige de garan-
tir la possibilité, pour diverses raisons,
d’accéder aux colis, voire de les retirer
de linstallation, et ce, pendant un cer-
tain temps ou de choisir la fermeture défi-
nitive de linstallation de stockage. La
réversibilité peut se concevoir comme
une suite d'étapes successives présen-
tant des “niveaux de réversibilité” décrois-
sants. Schématiquement, chaque étape
consiste a effectuer une opération tech-
nique supplémentaire vers la fermeture
finale quirendra la reprise des colis plus
difficile qu'a l'étape précédente, en fonc-

A. Gonin/CEA

tion de criteres bien définis.




B Qu'est-ce que la transmutation ?

La transmutation est la transforma-
tion d’'un noyau en un autre par une
réaction nucléaire induite par des parti-
cules avec lesquelles on le bombarde.
Appliquée au traitement des déchets
nucléaires, elle consiste a utiliser ce type
de réactions pour transformer des isoto-
pes radioactifs a vie longue en isotopes
avie nettement plus courte ou méme sta-
bles, envue de réduire l'inventaire radio-
toxique a long terme. ILest en théorie pos-
sible d’utiliser comme projectiles des
photons, des protons ou des neutrons.
Dans le premier cas, il s'agit d’obtenir par
Bremsstrahlung!) des photons qui peuvent
donner lieu a des réactions [y, xn) en bom-
bardant une cible avec un faisceau d'élec-
trons fournis par un accélérateur. Sous
leffet du rayonnement gamma incident,
X neutrons sont éjectés du noyau. Appli-
quées a des corps trop riches en neutrons
et de ce faitinstables comme certains pro-
duits de fission (strontium 90, césium
137...), ces réactions aboutissent en géné-
ral a des corps stables. Mais compte tenu
de leur rendement trés faible et du tres
haut niveau de courant d’électrons néces-
saire, cette voie est jugée non viable.
Dans la deuxieme formule, linteraction
proton-noyau induit une réaction complexe,
appelée spallation, qui conduit a la frag-
mentation du noyau et a la libération d'un
certain nombre de particules dont des

neutrons de haute énergie. La transmu-
tation par interaction directe des protons
n’est pas économiquement rentable, car
elle nécessite pour surmonter la barriere
coulombiennel? des protons de trés haute
énergie (1232 GeV) dont l'énergie de pro-
duction est supérieure a celle récupérée
lors du processus quia conduit a la géné-
ration du déchet. En revanche, la trans-
mutation indirecte, en utilisant les neu-
trons de haute énergie (produits au
nombre d’une trentaine environ, suivant
la nature de la cible et 'énergie du proton
incident) permet d’améliorer trés sensi-
blement les performances. C’est cette
voie qui est a la base des concepts des
réacteurs dits hybrides couplant un coeur
sous-critique et un accélérateur de
protons de haute intensité (encadré F,
Qu’est-ce qu’'un ADS ?, p. 103).

Troisieme particule utilisable, donc, le neu-
tron. De par labsence de charge électrique,
c’est de loin la particule qui satisfait au
mieux les criteres recherchés. Il est “natu-
rellement” disponible en grande quantité
dans les réacteurs nucléaires ou il est uti-
lisé pour générer des réactions de fission
et produire ainsi de l'énergie et ol d"ailleurs
il induit en permanence des transmuta-
tions, la plupart non recherchées (figure).
Lameilleure voie de recyclage des déchets
serait donc de les réinjecter dans linstal-
lation qui peu ou prou les a créés...

(1) En allemand : rayonnement de freinage. Rayonnement photonique de haute énergie généré par
des particules (électrons) accélérées (ou décélérées) qui décrivent une trajectoire circulaire en
émettant tangentiellement des photons de freinage dont les plus énergétiques sont préférentiellement

émis dans ’axe du faisceau d’électrons.

(2) Force de répulsion qui s’oppose au rapprochement de charges électriques de méme signe.

Lorsqu’un neutron entre en collision avec
un noyau, il peut rebondir sur le noyau ou
bien pénétrer dans celui-ci. Dans ce second
cas, le noyau, en absorbant le neutron,
acquiert un excés d'énergie qu'il va libé-
rer de différentes maniéeres :
e en éjectant des particules (un neutron
par exemple) et en émettant éventuelle-
ment un rayonnement;
e en émettant seulement un rayonne-
ment; on parle dans ce cas de réaction de
capture puisque le neutron reste captif du
noyau;
e en se scindant en deux noyaux de taille
plus ou moins égale et en émettant simul-
tanément deux a trois neutrons ; on parle
ici de réaction de fission durant laquelle
une importante quantité d'énergie est
délivrée.
Latransmutation d’un radionucléide peut
se réaliser soit par capture d’un neutron,
soit par fission. Les actinides mineurs,
noyaux de grande taille (noyaux lourds),
peuvent subir a la fois des réactions de fis-
sion et de capture. Par fission, ils sont trans-
formés en radionucléides majoritairement
a vie courte, voire en noyaux stables. Les
noyaux provenant d’une fission (appelés
produits de fission), de plus petite taille, ne
sont sujets qu’aux réactions de capture et
subissent, en moyenne, quatre décrois-
sances radioactives, de période n’excé-
dant pas généralement quelques années,
avant de devenir stables. Par capture, ils
sont transformés en d'autres radionucléi-
des, souvent a vie longue, qui se transfor-
ment eux-mémes par désintégration natu-
relle, mais aussi par capture et fission.
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La probabilité qu'un neutron a de provo-
quer une réaction de capture ou de fis-
sion est évaluée a partir respectivement
de la section efficace de capture et de la
section efficace de fission. Les sections
efficaces sont fonction de la nature du
noyau (elle varient énormément d'un
noyau a l'autre et, plus encore, d'un iso-
tope a l'autre pour un méme noyau) et de
l'énergie du neutron.

Pour un neutron d'énergie inférieurea 1 eV
(domaine des neutrons lents ou ther-
miques), la section efficace de capture est

prédominante; la capture est environ cent
fois plus probable que lafission. C'est éga-
lement le cas pour une énergie allant de
1eV a1 MeV (domaine des neutrons épi-
thermiques ou captures ou fissions se pro-
duisent a des niveaux précis d’énergies).
Au-dela de 1 MeV ([domaine des neutrons
rapides), les fissions deviennent plus pro-
bables que les captures.

Deux filieres de réacteurs sont possibles
selon le domaine d'énergie des neutrons
dans lequel la majorité des réactions de fis-
sion se produit : les réacteurs a neutrons

capture ——>
fission weml | HM L 11%
désintégration o, Liours ans
béta moins \ 95,{"/ 1% % 31.:(/ 86%
e ()
désintégration e
e . 86%
alpha /* et 2%1Am |—86%  [242Am | [2%2mAm][15%
capture - el 432 16 || 141 |->
électronique AN s ans 12% h i ans
7 2% . %N /85%
}/ '-._....71%
238 239 240 21
87?; 82%,, 2,1.-?34 _36%, 6,5.?33 __98% 1,,?},’ 2%
59 |_ans ans ans ans
# 13% 64% 2% 69%

Figure.

Représentation simplifiée de la chaine d’évolution de l'américium 241 dans un réacteur

a neutrons thermiques (en bleu, les radionucléides qui disparaissent par fission). Par capture,
2Am se transforme en %2™Am qui disparait majoritairement par fission, et en 2*2Am qui décroit
(période de 16 heures) principalement par désintégration béta en 22Cm. 2*2Cm se transforme par
désintégration alpha en %*®Pu et par capture en 2*Cm qui, lui-méme, disparait majoritairement
par fission. *8Pu se transforme par capture en 2°Pu qui disparait majoritairement par fission.

thermiques et les réacteurs a neutrons
rapides. Lafiliere des réacteurs a neutrons
thermiques est celle qui équipe la France
avec pres de soixante réacteurs a eau sous
pression. Dans un réacteur a neutrons ther-
miques, les neutrons produits par fission
sont ralentis (modérés) par des chocs
contre des noyaux légers constitutifs de
matériaux appelés modérateurs. Grace au
modérateur (eau ordinaire pour les réac-
teurs a eau sous pression), la vitesse des
neutrons diminue jusqu'a atteindre
quelques kilomeétres par seconde, valeur
pour laquelle les neutrons se trouvent en
équilibre thermique avec le milieu. Les sec-
tions efficaces de fission de 2%%U et 2*?Pu
induites par des neutrons thermiques étant
tres élevées, une concentration de quelques
pour cent de ces noyaux fissiles est suffi-
sante pour entretenir la cascade de fis-
sions. Le fluxd'un réacteur a neutrons ther-
miques est de Uordre de 10'® neutrons par
metre carré et par seconde.

Dans un réacteur a neutrons rapides, tel
que Phénix, les neutrons issus des fissions
produisent directement, sans étre ralen-
tis, de nouvelles fissions. Il n'y a pas de
modérateur dans ce cas. Comme dans ce
domaine d’énergie les sections efficaces
sont faibles, il faut utiliser un combustible
riche en radionucléides fissiles (jusqu’a
20% d’uranium 235 ou de plutonium 239)
pour que le facteur de multiplication soit
égala 1. Le flux d'un réacteur a neutrons
rapides est dix fois plus élevé (de Lordre
de 10" neutrons par métre carré et par
seconde) que celui d'un réacteur a neu-

trons thermiques.




@ Quest-ce quun ADS?

n ADS (de l'anglais Accelerator Driven
System) est un systéme hybride
constitué par un réacteur nucléaire fonc-
tionnant en mode sous-critique, c'est-a-
dire incapable a lui seul d’entretenir une
réaction en chaine de fission, “piloté” par

rage d'un réacteur; si ks est égal a 1, la
population reste stable; c’est la situation
d’un réacteur en fonctionnement normal
et si ke est plus petit que 1, la population
de neutrons décline et s'éteint sauf si, et
c’est le cas dans un systeme hybride, une

vont ensuite interagir avec le combustible
du milieu multiplicateur de neutrons sous-
critique et produire d’autres neutrons (neu-
trons de fission) (figure).

La plupart des projets de systemes hybri-
des ont pour ceeur (généralement annu-

une source externe capable de four-
nir le complément de neutrons
nécessairell).

laire) des milieux a neutrons rapi-
des, ces derniers permettant

fenétre d’obtenir les bilans neutroniques
Dans le ceeur d’'un réacteur nucléaire, L. . les plus favorables a la transmu-
N . . accélérateur cible de . R :
en effet, est libérée U'énergie de fis- spallation | tation, opération qui permet de
sion des noyaux lourds comme ceux B—>—>—>1f ¢ fournissant| “briler” des déchets mais peut
100 keV 1GeV les neutrons

de luranium 235 ou du plutonium
239. Luranium 235 produit en fis-
sionnant en moyenne 2,5 neutrons

également servir a produire de nou-
veaux noyaux fissiles. Un tel sys-
teme peut également étre utilisé

externes
source

de protons

qui pourront a leur tour provoquer

réacteur sous critique

pour la production d'énergie, méme

une nouvelle fission s'ils heurtent un

noyau d’uranium 235. Il est donc Schéma de principe d’un ADS.

concevable qu’une fois la premiére fission
amorcée, une réaction en chaine puisse se
développer et conduise, par une succes-
sion de fissions, a un accroissement de la
population de neutrons. Mais parmi les neu-
trons produits par la premiere fission, cer-
tains sont capturés et ne donnent pas nais-
sance a de nouvelles fissions. Le nombre
de fissions générées a partir d’une fission
initiale est caractérisé par le facteur de
multiplication effectif ke, €gal au rapport
des neutrons de fission produits sur les
neutrons disparus. De lavaleur de ce coef-
ficient dépend le devenir de la population
de neutrons : si ket est nettement plus grand
que 1, cette population augmente tres rapi-
dement; si ke est tres légerement supé-
rieur a 1, la multiplication des neutrons
s'enclenche mais reste sous controle; c'est
cet état qui est recherché lors du démar-

Il Voir a ce sujet Clefs CEA n°37, p. 14.

source extérieure apporte des neutrons.
A partir du facteur de multiplication effec-
tif, la réactivité d'un réacteur est définie par
le rapport (Ker-1) / kefr. La condition de sta-
bilité s'exprime alors par une réactivité nulle.
Pour stabiliser la population de neutrons,
on joue sur la proportion de matériaux a
forte section de capture de neutrons (maté-
riaux absorbants) au sein du réacteur.
Dans un ADS, la source de neutrons sup-
plémentaires est alimentée par des protons
créés a une énergie d'environ 100 keV, puis
injectés dans un accélérateur (linéaire ou
cyclotron) qui les améne a une énergie de
l'ordre du GeV et les conduit vers une cible
de métal lourd (plomb, plomb-bismuth,
tungsténe ou tantale). Irradiée par le fais-
ceau de protons, cette cible génere, par
des réactions de spallation, un flux intense
de neutrons d’énergie élevée (entre 1 et
20MeV]), un seul proton incident pouvant
générer jusqu’a 30 neutrons. Ces derniers

si une partie de celle-ci doit étre
réservée a lalimentation de laccé-
lérateur de protons, part d'autant plus
importante que le systeme est plus sous-
critique. Il est, par principe, a l'abri de la
plupart des accidents de réactivité, son fac-
teur de multiplication étant inférieur a 1,
contrairement a un réacteur fonctionnant
en mode critique : la réaction en chaine
s'arréterait si elle n’était entretenue par
cet apport de neutrons externes.

Composant important d'un réacteur
hybride, la fenétre, positionnée en bout de
laligne de faisceau, isole laccélérateur de
la cible et permet de le maintenir sous
vide. Traversée par le faisceau de protons,
c'est une piece sensible du systeme : sa
durée de vie dépend de contraintes ther-
miques, mécaniques et de la corrosion. Il
existe toutefois des projets d’ADS sans
fenétre. Dans ce cas, ce sont les contrain-
tes de confinement et d’extraction des pro-
duits radioactifs de spallation qui doivent

étre pris en compte.




Les caractéristiques de la plus grande part des déchets radioactifs générés en France résultent de celles du parc national de pro-
duction électronucléaire et des unités de traitement des combustibles usés, construites en application du principe consistant a
traiter ces combustibles pour séparer matiéres énergétiques encore valorisables (uranium et plutonium) et déchets (produits de
fission et actinides mineurs) non recyclables dans l'état actuel de la technique.

Cinquante-huit réacteurs a eau sous pression (REP) & uranium enrichi ont été mis en service par EDF entre 1977 (& Fessenheim)
et 1999 (a Civaux), constituant une deuxiéme génération de réacteurs succédant a la premiére, essentiellement composée de huit
réacteurs UNGG (uranium naturel graphite gaz) tous arrétés et, pour les plus anciens, en cours de déconstruction. Une vingtaine
de ces réacteurs REP assurent le recyclage industriel du plutonium inclus dans des combustibles MOX, fournis depuis 1995 par
Uusine Melox de Marcoule (Gard).

EDF envisage de remplacer progressivement les REP actuels par des réacteurs de troisiéme génération appartenant a cette
méme filiere de réacteurs a eau sous pression, de type EPR (European Pressurized water Reactor) concu par Framatome-ANP,
filiale du groupe Areva. Le tout premier EPR est en cours de construction en Finlande, le premier construit en France devant
l'étre a Flamanville (Manche).

La plus grande partie des combustibles usés du parc est actuellement traitée dans Uusine UP2-800(" exploitée depuis 1994 a La
Hague (Manche) par Cogema, autre composante du groupe Areva (l'usine UP3, mise en service en 1990-92, traite pour sa part les
combustibles étrangers). Les ateliers de vitrification des déchets de ces usines, fruits d'un développement commencé a Marcoule,
ont donné leur nom (R7T7) au verre “nucléaire” utilisé pour confiner les éléments de haute activité et a vie longue.

Une quatriéme génération de réacteurs pourrait apparaitre a partir de 2040 (ainsi que de nouvelles unités de traitement] avec un
prototype des 2020. Il pourrait s'agir de réacteurs a neutrons rapides (RNR) a caloporteur sodium (RNR-Na) ou a caloporteur gaz
(RCG). Depuis larrét de Superphénix en 1998, un seul RNR fonctionne en France, Phénix, qui doit étre arrété en 2009.

(1) Refonte de 'unité UP2-400 qui, a la suite de 'usine UP1 de Marcoule, était destinée au traitement des combustibles usés de la filiere UNGG.
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